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ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z TESTU 
ES120806.a

Możemy wnioskować, bazując na rezultatach z testu ES120806.a, że poniższy system:
– Podkład Rust Oleum 769 (grubość suchej warstwy około  35 μm)
– Farba Międzywarstwowa Rust Oleum 1060/1080 (grubość suchej warstwy około  60 μm)
– Farba nawierzchniowa Alkythane 7500 (grubość suchej warstwy około  50 μm)

aplikowany na  płytki z stali wypiaskowanej do klasy Sa 2 ½
są odporne na: 

480 godzinne badanie w rozpylonej solance, zgodne z ISO 9227 – Metoda NSS
240 godzinne  oznaczanie odporności na wilgoć, metodą eksponowania próbek do badań w 
atmosferach z wodą kondensacyjną, zgodnie z ISO 6270-2

i spełniają wymagania dla kategorii korozyjności C4-Średnia  i C3-Duża, które są zdefiniowane w 
normie ISO 12944.
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